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Ellenőrzött festékbevonat-rendszerek, BR 03 csoport  
 

Bevonatrendszer 
jele 

Felület-
előkészítés 

Alapozó réteg  
/ rétegvastagság / 

Közbenső  réteg(ek) 
/ rétegvastagság / 

Átvonó réteg  
/rétegvastagság / 

Összes 
Rétegvastagság 
DFT  

SIGMA  Sa 2 1/2  

Rz 40-70 µm 
Sigma Phenguard Primer 
fehér 
/ 100 µm / 

Sigma Phenguard Coating 
rózsaszín 
/ 100 µm / 

Sigma Phenguard Finish 
Szürke 
/ 100 µm / 

300 µm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


