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Bevonatrendszer jele Felület-
előkészítés 

Alapozó réteg  
/ rétegvastagság DFT / 

Közbenső réteg(ek) 
/ rétegvastagság  DFT/ 

Átvonó réteg  
/rétegvastagság DFT / 

Összes 
Rétegvastagság 
DFT  

SIGMA  Sa 2 1/2  

Rz 40-70 µm 
Sigma Phenguard Primer 
fehér 
/ 100 µm / 

Sigma Phenguard Coating 
rózsaszín 
/ 100 µm / 

Sigma Phenguard Finish Szürke 
/ 100 µm / 

300 µm 

Hempel  Wa 2,5 + Sa 2 
1/2  Rz 40-70 
µm 
  

Hempadur 85671, 2K fenol 
epoxy, RAL7035 szürke 
színben, /100 μm/  

Hempadur 85671, 2K fenol 
epoxy, HMP50630 vörös 
színben, /100 μm / 

Hempadur 85671, 2K fenol 
epoxy, RAL7035 szürke 
színben, /100 μm/ 

300 µm 

 


